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Mauerwerk
Spachtel- und Klebemértel

Abschlussprofil mit Tropfkante
APU-APT

Systemd@ammplatte

Armierungsgewebe und Spachtel-
und Klebemértel

Oberputz

quick-mix

Tropfkante entlang der Untersichten
von Gebaudenischen o. a.

Hinweis:

Um eine Tropfkante auszubilden,
Abschlussprofil mit Tropfkante APU-
APT in Armierungsschicht einbetten.
Beim Verkleben der Systemdammplat-
ten den Spachtel- und Klebemoértel so
auftragen, daB sich dieser durch die
Lécher des Profils auf den Untergrund
(Mauerwerk) durchdriickt.




